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序号 检测项目 单位 标准要求 检测结果 单项判定

其他

要求

固定部位 /

固定部位的结合应牢固无

松动,无少件、漏钉、透

钉 (预留孔,选择孔除

夕卜)

符合要求 合格

涂饰表面 /
产品的所有涂饰表面不得

有脱色、掉色现象
符合要求 合格

启闭件、部件 /
启闭配件、部件应启闭灵
∶    活

符合要求 合格

12 甲醛释放量 ns/L ≤ 1.5 0.3 合格


